
Латунная форма для заливки цемента, 3 ячейки

Модель сконструирована и произведена в строгом соответствии со
стандартами ASTM. Трехячеечная кубическая форма используется для
приготовления образцов цемента размером 50,8 мм для проведения
испытаний на предел прочности на сжатие таких материалов, как:
тампонажные цементы, извести, гипса, растворов глушения.

Кубическая латунная форма для заливки цемента, 3 ячейки
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Технические характеристики:
Размер образца: 3 кубика, размерами 50.8 мм каждый.●

Конструкция: литая бронза, с расширенными фланцами сверху и у основания; выполнена на станке, шлифованная●

поверхность.
Фиксация 2-х частей формы выполняется с помощью винтов.●

Несущая плата: выполнена из литой бронзы с крепежным винтом с насечкой.●

 

Размеры: 15 х 10 х 28 см

Вес: 5,4 кг
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